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Certificate

Product:1080 impregnated fabric

Test report

项 目Item 标准值Standard 实测值 Testing value

纱种Yarn D450 D450

经密warp density 60±2 59

纬密weft density 48±2 48

面重weight
（g/㎡） 48±2 49

宽度width
（mm） 1270+10 1270

厚 度thickness
（mm） 0.05±0.01 0.051

拉伸断裂强力

tensile
strength
(kgf/inch)

经向warp ≥16 25

纬向weft ≥9 15

可燃物含量Loss of ignition
% 0.15±0.05 0.152

处理剂Sizing S11 S11

AP(cm3/cm2/s) ≤100 95

判 定Result 合 格PASS

保 质 期：一年
Quality guarantee period: One year
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